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RAPPORTO DI PROVA NO. 482.0FF0040/99

METODO DI PROVA: Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 - Furniture and
Furnishings (Fire) (Safety) (Amendment) Regulations 1989 and 1993
Schedule 2 Part |
BRITISH STANDARD 5852: Part 2: 1982

Sorgente di ignizione 2

RICHIEDENTE: SOFTEX Srl
Zona Industriale
Galatone (LECCE)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: SOFTBOND 1A

DATA RICEVIMENTO CAMPIONI: 21/09/99

a Il presente Rapporto di Prova e costituito da:
*  no. 2 pagine (compresa questa prima pagina)

Q | risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale fornito dal Richiedente (rif. codice
Laboratorio no. 482/99). Un campicne rappresentativo del materiale sottoposto a prova siglato dal Laboratario &
stato restituito al Richiedente.

Prato, 29/09/1999
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del 29/09/99 ) A

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Aspetto: ovatta di colore bianco con supporto di colore bianco.
Composizione (*): 100% poliestere.

(*) - Informazioni fornite dal Richiedente

PREPARAZIONE, CONDIZIONAMENTO, E PROCEDIMENTO DI PROVA
La preparazione dell'assemblaggio prova, il tessuto di rivestimento standard, il condizionamento e il procedimento di
prova scno conformi alle richieste del metodo in oggetto. Lato esposto: supporto.

RISULTATI

| risultati che seguono si riferiscono esclusivamente all'accendibilita della combinazione dei materiali nelle cond zioni
particolari di prova: essi non vanno considerati come un mezzo per valutare il rischio potenziale totale d'incendio che i
materiali comportano nel loro uso effettivo.

Provan®1
NESSUN CRITERIO DI PROVA ECCEDUTO

Provan® 2
NESSUN CRITERIO DI PROVA ECCEDUTO

VALUTAZIONE
Il materiale sottoposto a prova SUPERA la prova BS 5852 parte 2 sorgente 2 esequita con le modalita previste dal
Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations - 88 Amended 1989 and 1993 Schedule 2 Part .

Nota: il giudizio di valutazione sopra riportato non rientra fra le attivita soggette ad accreditamento da parte del SINAL

DATA PROVA: 28/09/99
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